
 
PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie przyczepności między warstwą 

zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 
PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na uderzenie 

zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS) 
ISO 7892:1988 Pionowe elementy budowlane -- Badania odporności na uderzenia -- Ciała uderzające i ogólna 

procedura badawcza 
ETAG 004  Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi 
ZUAT-15/V.04/2013  Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS) 
ZUAT-15/V.03/2010  Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS) 

 


